Nerezavéjici, austeniticka chromniklova ocel 1 4 3 01

C=<0,07/Cr17,0-19,5/Ni8,0-10,5
1.4301 / X5 CrNi 18-10 / DIN EN 10088 / DIN 17440
AlSI 304/ BS 304 S 15/ SiS 2332*

Oblasti nasazeni Postupy zpracovani

Stavebni primysl; strojirenstvi; chemicky Triskové obrabéni; volné a zapustkové
primysl; potravinarsky primysl; petrolejovy kovani; tvarovani zastudena, p&chovani za
a petrochemicky prdmysl; agrarni technika; studena.

doprava; automobilova technika; dekorativni

Ucely a kuchyriské zafizeni.

Odolnost viici korozi eee00 Svarovatelnost eeeee

Dobra odolnost vici zatizeni Zivotniho Material 1.4301 je svaritelny bez potizi.
prosttedi: voda, venkovska a méstska atmos-

féra pfi nepfitomnosti vyssich koncentraci Triskové obrabéni @@000

chloridii nebo kyselin. V potravinafstvi a pfi Materil 1.4301 ma sklon pfi obrabéni k
zemédglském zpracovani potravin s urcitymi zpevnéni zastudena. Obsah siry v rozsahu
omezenimi (napf. bilé vino, hoi¢ice). 0,020 — 0,030 % mé kladny vliv na t¥iskovou

obrobitelnost.
Mechanické vilastnosti e@000

Optimalnich vlastnosti z hlediska zpracovani se Poznamky

dosahuje tepelnou Gpravou v rozsahu teplot Material 1.4301 muze byt slabé magneticky.
mezi 1000 a 1080°C s naslednym rychlym och- Magnetizovatelnost mize pribyvat deformaci
lazenim na vzduchu ¢i ve vodé zastudena. Material je lestitelny.

Kovatelnost e®e00

Zahtati bez zvlastnich opatfeni na 1150°C. Tva-
rovani zatepla v rozsahu mezi 1150 a 950°C.
Ochlazeni na vzduchu nebo ve vodé, nehrozi-li

Zhecs

www.heco-nerez.cz

* K ,Mezindrodnimu srovnani materiala”



